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Kurzfassung

Untersuchungen an Filtermaterialien fur dezentrale Behandlungsanlagen fir Verkehrs-
flachenabflisse im Labor ergaben, dass ein ausreichender Rickhalt von organischen
Schadstoffen und Phosphor moglich ist. Um auch andere Schadstoffe aus Verkehrsfla-
chenabflissen, wie Schwermetalle, zurtickzuhalten, ist eine Kombination verschiedener
Materialien zum Ruckhalt des Stoffspektrums notwendig. Versuche zum Ruckhalt von
Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen, Methyl-tert-butylether und Ethyl-
tert-butylether ergaben, dass Aktivkohlen und Braunkohlekoks hierflir besonders gut
geeignet sind. Fur den Ruckhalt von geldéstem Phosphor unter verschiedenen Betriebs-
bedingungen stellte sich Calciumsilikat als das leistungsfahigste Material heraus. In
beiden Untersuchungen wurde zusatzlich je ein weiteres Material (Aluminiumoxid bzw.
Zeolith) in die Materialkombination aufgenommen, um den Rickhalt geléster Schwer-
metalle sicherzustellen. Zur Einhaltung weitergehender Anforderungen an die Filterma-
terialkombinationen durch die erhdhte Anschlussflache der zu entwickelnden dezentra-
len Anlagen (ca. 1 ha), in Verbindung mit einer mdglichst kompakten Bauweise, wurde
ein besonderes Augenmerk auf die Kinetik (Schuttelversuche) gelegt. Zusétzlich wurde
der Ruckhalt unter verschiedenen Regenspenden in Sdulenversuchen untersucht. Eine
Verkirzung der Kontaktzeit bei steigenden Regenspenden reduzierte die Rickhalteleis-
tung der verschiedenen Filtermaterialien fur jeden untersuchten Parameter unterschied-

lich stark.
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1 Einleitung

In Ergdnzung zu zentralen Niederschlagswasserbehandlungsanlagen wurden in den
letzten Jahren zahlreiche dezentrale Behandlungsanlagen fir Verkehrsflachenabflisse
entwickelt, die Uberwiegend dem Feststoffriickhalt, teilweise auch dem gezielten Rick-
halt von Mineraldlkohlenwasserstoffen und geldsten Schwermetallen, dienen [Welker
und Huber, 2014]. Aktuell ricken weitere Substanzen wie N&hrstoffe und organische
Spurenstoffe fur Verkehrsflachenabflisse in den Fokus [Achten und Puettmann, 2000;
Langbein et al., 2006; Kayhanian et al., 2012]. Gerade der Rickhalt von Phosphor wird
bei der Realisierung von dezentralen Anlagen in den USA oder in Australien zuneh-
mend eingefordert. Um deren Entfernung in dezentralen Anlagen zu ermdglichen, sind
geeignete Filtermaterialien zu finden und zu untersuchen.

Derzeit werden zwei von deutschen Landesministerien geftérderte wissenschaftliche
Untersuchungen an Hochschulen durchgefuhrt, um den Ruckhalt organischer Spuren-
stoffe sowie Phosphor in den Filtern dezentraler Anlagen zur Behandlung von Verkehrs-
flachenabflissen zu ermdglichen. Die in diesem Rahmen im Labor eingesetzten Filter-
materialien sollen nicht nur ein weitergehendes Stoffspektrum zuriickhalten, sondern
auch die Anforderungen zum Einleiten in Gewasser durch vergréRerte Anschlussfla-
chen der dezentralen Anlagen von ca. 1 ha erfullen. Erste Ergebnisse werden nachfol-

gend vorgestellt.

2 Reduktion von Kohlenwasserstoffen und anderen organischen
Spurenstoffen durch ein dezentrales Behandlungssystem fur
Verkehrsflachenabflusse (Laboruntersuchungen der TU Mun-
chen)

Unter diesen Gesichtspunkten fanden dank Forderung durch das Ministerium fir Klima-

schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-

Westfalen am Lehrstuhl fur Siedlungswasserwirtschaft der TU Minchen zunéchst La-

boruntersuchungen zur Ermittlung des Rickhalts organischer Schadstoffe mit Hilfe von

Filtermaterialien und Filtermaterialkombinationen statt.

2.1 Herkunft, Aufkommen und Vorgaben von organischen Spurenstoffen

Als organische Belastung in Verkehrsflachenabflissen ist mit Polycyclischen Aromati-

schen Kohlenwasserstoffen (PAK) aus Reifenabrieb, unvollstandigen Verbrennungen
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im Motor und Asphaltriickstdanden zu rechnen. Die Schwerpunktkonzentration, welche
einer Uber viele ausgewahlte Einzeluntersuchungsergebnisse gemittelten Konzentration
entspricht, betragt fur die PAK in Verkehrsflachenabflissen als Summe aus 16 Einzel-
verbindungen ca. 2,5 ug/l, wobei die Konzentrationen meist zwischen 1,5 ug/l und
7,0 ug/l liegen [DWA, 2010]. Die PAK werden hauptsachlich an Partikel gebunden
transportiert.

AulRerdem sind Methyl-tert-butylether (MTBE) und Ethyl-tert-butylether (ETBE), die zur
Erhohung der Klopffestigkeit in Ottomotoren dem Benzin zugegeben werden, als orga-
nische Spurenstoffe in Verkehrsflachenabflissen zu finden [Borden et al., 2002]. Sie
kénnen insbesondere durch Tropfverluste und Abgase der Kraftfahrzeuge in Abflisse
gelangen. Typische mittlere Verkehrsflachenabflusskonzentrationen in Europa liegen fur
MTBE bei 0,18 pg/l [Grotehusmann und Kasting, 2009] bzw. 0,21 pg/l [Langbein et al.,
2006]. MTBE ist ein leichtflichtiger Ether, der mit ca. 42 g/l eine im Vergleich zu den
PAK deutlich héhere Wasserldslichkeit aufweist. MTBE, wie auch ETBE, liegt in den

Abflissen also Uberwiegend geldst vor.

Derzeit gibt es in der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) fir
den Wirkungspfad Boden-Grundwasser nur einen Prufwert fur die PAK als EPA 15 PAK
ohne Naphthalin und Methylnaphthalin, der bei 0,2 pg/l liegt [BBodSchVv, 1999]. Fur
MTBE ist kein Prifwert vorgesehen, jedoch sind in den Geringfugigkeitsschwellenwer-
ten der Bund-/Landerarbeitsgemeinschaft Wasser maximale Konzentrationen von 5 pg/l
fur MTBE und 2,5 ug/l fur ETBE vorgesehen [Moll und Quadflieg, 2014]. Aufgrund der
unzureichenden biologischen Abbaubarkeit sollten diese Stoffe bei der Behandlung von
Verkehrsflachenabflissen trotz der geringen Konzentrationen mitbericksichtigt werden
[Koch et al., 2002].

2.2 Laborversuche zur Entwicklung einer Filterstufe zum Ruckhalt von PAK,

MTBE/ETBE und Schwermetallen aus Verkehrsflachenabfliissen

Zu Beginn der Entwicklung einer Filterstufe fir ein Behandlungssystem mit ca. 1 ha An-
schlussflache, in der sowohl Schwermetalle als auch PAK, MTBE und ETBE zuriickge-
halten werden sollen, wurden Schuttelversuche zur Bestimmung der maximalen Sorpti-
onskapazitat von sechs Filtermaterialien durchgefiihrt, welche zur groben Abschatzung
der maximalen Standzeit von Filtern verwendet werden koénnen. Der Ruckhalt von

MTBE an den Filtermaterialien nach 24 h Schitteln mit Ausgangskonzentrationen zwi-
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schen 2 ug/l und 1100 mg/l ist in Abb. 1 dargestellt. Die beiden Materialien mit den
hdchsten Adsorptionskapazitaten, Aktivkohle F300 und Braunkohlekoks HOK, wurden
in weiteren Schittelversuchen zur Bestimmung der Adsorptionsgeschwindigkeit ver-
wendet. Dabei wurden zuerst Versuche mit 100 pg/l MTBE durchgefuihrt. Die Adsorpti-
on von MTBE an Aktivkohle verlief schneller als an Braunkohlekoks (Abb. 2). Beispiels-
weise wurden vom Braunkohlekoks nach 10 min 61,5 % des MTBE adsorbiert, wohin-
gegen bei Aktivkohle bereits 80,1 % des MTBE entfernt wurden. Die Versuche wurden
mit héheren Konzentrationen an MTBE (10 mg/l und 100 mg/l) wiederholt, wobei die

Adsorptionsgeschwindigkeit mit zunehmender Konzentration abnahm (nicht dargestellt).
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Abb. 1: Adsorption von MTBE an sechs Filtermaterialien [Wichern et al., 2011]
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Abb. 2: Ermittlung der Adsorptionskinetik fir MTBE an Aktivkohle F300 und Braunkoh-
lekoks HOK mit einer Ausgangskonzentration von 100 pg/I



5. Agua Urbanica und 90. Siedlungswasserwirtschaftliches Kolloquium

Zur Ermdoglichung einer besseren Abschéatzung des Ruckhalts sowie der maximalen
Standzeit des Filters wurden die Sorptionskapazitaten von Naphthalin (Nap, Stellvertre-
ter fur PAK), MTBE und Zink (Zn, Stellvertreter fir Schwermetalle) in Saulenversuchen
ermittelt (Abb. 3 links). Die Saulen hatten einen Durchmesser von 18 mm und das Fil-
terbett hatte eine Hohe von 23 cm. Es wurden wiederum die beiden Materialien Aktiv-
kohle F300 und Braunkohlekoks HOK getrennt untersucht. Jedes Material wurde in je
einem Versuch mit einem der drei Stoffe Naphthalin, MTBE und Zink einzeln bei einer

EBCT (empty bed contact time) von 20 min beladen. Die Ergebnisse sind in Abb. 4 dar-

gestellt.

Abb. 3: Versuchsaufbauten der TU Minchen: Bestimmung der Sorptionskapazitaten

(links) und weitergehende Untersuchungen in Saulen (rechts)
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Abb. 4. Ergebnisse der Saulenversuche zur getrennten Bestimmung des Riickhalts
von Zink, MTBE und Naphthalin an Aktivkohle F300 und Braunkohlekoks
HOK. Zulaufkonzentrationen: 15 mg/l Zn, 16 mg/l MTBE, 5 mg/l Nap
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Fur beide Materialien ist ein sehr guter Rickhalt von Naphthalin zu erkennen, sodass
auf weitere Untersuchungen dieses Parameters verzichtet wurde. Fur MTBE und Zink
weisen beide Materialien einen guten Ruckhalt auf, wobei der HOK besser fur Zink und
die F300 besser fur MTBE geeignet ist. Folglich wurde fir weitere Untersuchungen eine
Verwendung von F300 und HOK in Kombination vorgesehen, um sowohl einen Ruck-
halt organischer Spurenstoffe als auch von Schwermetallen zu gewahrleisten. Eine Ein-
bringung der beiden Materialien in Schichten bzw. als Mischung hat keinen Einfluss auf
den Ruckhalt dieser Stoffe gezeigt [Li und Helmreich, 2014].

Aufgrund der erhéhten Anforderungen durch die grof3e Anschlussflache im Verhéltnis
zur kompakten Filteroberflache ist auch die Kontaktzeit des zu behandelnden Verkehrs-
flachenabflusses am Filtermaterial, dessen Aufbau konstruktionsbedingt auf 40 cm be-
grenzt ist, relevant. Fur die Kinetik und aufgrund der héheren Konzentrationen in Ver-
kehrsflachenabflissen ist die Kontaktzeit besonders beim Schwermetallrickhalt im Ver-
gleich zu den organischen Spurenstoffen als kritisch anzusehen. Daher wurden weitere
Untersuchungen zum Ruckhalt der Schwermetalle Kupfer (Cu) und Zink (Zn) durchge-
fuhrt (Saulen mit Durchmesser 50 mm, Abb. 3 rechts). Dabei wurde neben den beiden
Kohlen zusatzlich das Material Sorp2 (ein Aluminiumoxid) verwendet, welches gute
Ruckhaltekapazitaten in Bezug auf Schwermetalle aufweist. Jedes Material wurde ein-
zeln in eine Saule mit einer Betthéhe von 40 cm mit beiden Schwermetallen in Kombi-
nation mit einer Jahresfracht, aufgeteilt in drei Teilregenspenden analog zur Prifvor-
schrift des Deutschen Instituts fir Bautechnik (DIBt), beladen [DIBt, 2015]. Bei geringen
Regenspenden wurden beide Schwermetalle von allen drei anfangs unbeladenen Mate-
rialien sehr gut zurickgehalten (Abb. 5). Mit steigenden Regenspenden nahm der
Ruckhalt in den einzelnen Materialien unterschiedlich stark ab. Besonders der Zink-
rickhalt war bei der héchsten untersuchten Regenspende allgemein gering, jedoch be-
sonders bei dem HOK, welcher im Vergleich zur F300 die héhere Schwermetallkapazi-
tat aufweist. Folglich bietet eine Mischung aus den drei Materialien den besten Rickhalt

von Schwermetallen und weiteren organischen Spurenstoffen.

Daher wurde der Einbau der Filtermaterialien als Kombination anhand weiterer Saulen-
versuche optimiert (Abb. 3 rechts). Der entwickelte Aufbau besteht von unten nach
oben aus 4 cm Betonstiickchen als Strémungsgleichrichter, 12 cm HOK, 12 cm F300

und 12 cm Sorp2.
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Abb. 5: Schwermetallriickhalt an Filtersdulen ohne Vorbelastung

Zusatzlich wurden Versuche an mit einer Jahresfracht an Schwermetallen vorbeladenen
Saulen mit optimierter Materialkombination mit MTBE (ca. 7,2mg/l) und
ETBE (ca. 12,7 mg/l) und Regenspenden von 6,0 l/(s-ha) fur jeweils 30 min durchge-
fuhrt. Diese zeigten einen durchgehenden Rickhalt von mindestens 90 % beider Stoffe.
Somit werden mindestens zehn Jahresfrachten an MTBE und ETBE durch die entwi-
ckelte Filtermaterialkombination zurtickgehalten. Abschlieend wurde der Durchbruch
fur die Schwermetalle Kupfer und Zink ermittelt, da deren Kapazitat unterhalb derer fir
die organischen Spurenstoffe liegt. Hierbei zeigte sich ebenfalls fiir Zink eine geringere
Kapazitat im Vergleich zum Kupfer. Je nach Einbauort kann daher, ausgehend von der
limitierenden Zinkkapazitat, von einer Gesamtstandzeit des Filters in Bezug auf geloste

Stoffe von ca. 12 bis 15 Monaten ausgegangen werden.

3 Entwicklung einer Filterstufe zum Ruckhalt von Schwermetallen
und Phosphor in dezentralen Behandlungsanlagen (LOEWE-
Projekt der Frankfurt University of Applied Sciences)

Im zweiten Projekt, welches vom hessischen Wissenschaftsministerium gefordert wird,
wird derzeit von Partnern aus Hochschulen (Technische Hochschule Giel3en, Frankfurt
University of Applied Sciences), der mittelstindischen Industrie (Steinhardt GmbH

Wasserstechnik, 3P Technik Filtersysteme GmbH), der Mittelhessischen Wasserbetrie-
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be sowie des DIBt eine semi-dezentrale Niederschlagswasserbehandlungsanlage ent-
wickelt. Die Anlage besteht aus einer Hochleistungssedimentations- und einer Filtrati-
onsstufe zur Elimination relevanter Schadstoffe, wie Schwermetalle sowie Phosphor
(P). Die Anlage wurde an einem Autobahnteilstiick in der Nahe von Giel3en mit einer
Verkehrsbelastung von ca. 40.000 DTV aufgebaut und soll ein Jahr lang intensiv be-
probt werden. Neuartig sind zum einen die zwischen zentralen und dezentralen Anlagen
angesiedelte Anschlussgréf3e von etwa 1 ha und zum anderen die Entwicklung eines
neuen Filtermaterials zur Elimination von Phosphor. Im Labor wurden zunachst infrage
kommende Materialien zum Phosphor-Ruckhalt sowie deren Effekte auf die Schwerme-
tallelimination anhand von Schittelversuchen getestet. In anschlieBenden S&ulenversu-
chen wurde der Schwermetall- und Phosphorrickhalt in Abhangigkeit von der hydrauli-
schen Beschickung, der Zulaufkonzentration sowie einer Vorbelastung von ca. einem

Jahr ermittelt.

3.1 Herkunft, Aufkommen und Vorgaben von Phosphor

Phosphor in Niederschlagsabflissen stammt im Wesentlichen aus der Abschwemmung
von Bdden (Bodenerosion), dem Eintrag von Pflanzenresten und Tierexkrementen so-
wie untergeordnet aus der Staub- und Niederschlagsdeposition. In urbanen Gebieten
sind StralRen, befestigte Freiflachen, aber auch unbefestigte Flachen, wie z. B. Rasen-

flachen oder Baustellen, am Phosphoreintrag beteiligt.

Problematisch wird Phosphor dann, wenn ein Gewasser durch vermehrten Eintrag
Uberdiingt wird und ein UbermaRiges Algenwachstum schlieBlich zur Eutrophierung ei-
nes Gewassers fuhrt. Stehende Gewasser sind dabei mehr gefahrdet als FlieBgewas-
ser. Aktuell betroffen sind z. B. die Chesapeake Bay an der Ostkiiste der USA [CSN,
2014] oder die grof3en Seen in Kanada/USA, insbesondere der Erie-See, was zum Zu-
sammenschluss der ,Great Lakes Commission Phosphorus Reduction Task Force® ge-
fuhrt hat [GLCPRTF, 2012].

Aber auch in deutschen Gewassern besteht teilweise Handlungsbedarf zur P-
Reduzierung, um das von der Wasserrahmenrichtlinie der Européischen Gemeinschaft

gesteckte Ziel einer ,guten” Einstufung entsprechend zu erreichen [EU, 2000].

Die moglichen Ursachen fiur P-Eintrage in Gewasser sind je nach Einzelfall sehr unter-
schiedlich. Sehr haufig ist die Landwirtschaft mit ihren direkten und indirekten Eintragen

der bedeutendste Emittent. In anderen Fallen kdnnen aber auch niederschlagsbedingte
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Eintrage, insbesondere nach erfolgreicher Ertlichtigung der Klaranlagen, die Haupte-

missionsquellen sein.

In Abb. 6 sind die Phosphorgehalte der wichtigsten niederschlagsbedingten Abflussar-
ten aufgefihrt [Welker, 2005/2014].
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Abb. 6: Phosphoraufkommen in [mg/l] (Schwerpunktwerte) in unterschiedlichen Nie-
derschlagsabflissen [Welker, 2005/2014]

Eine Zusammenstellung von Nahrstoffvorgaben fiir Oberflachengewasser im europai-
schen Vergleich zeigt, dass die Vorgaben fiir Gesamt-P (Pges) — gewassertypspezifisch
— bei etwa 0,1 bis 0,3 mg/l Pgyes fur FlieBgewasser sowie bei etwa 0,01 und 0,09 mg/l
Pges flr stehende Gewasser liegen [DWA, 2010]. Die in diesem Projekt betrachteten
Verkehrsflachenabflisse kdnnen damit bei P-Gehalten bis 0,6 mg/l eine Signifikanz fir

die Belastung von Gewassern aufweisen.

3.2 Laborversuche zur Entwicklung einer Filterstufe zum Ruckhalt von Phos-

phor und Schwermetallen aus Verkehrsflachenabflissen

Da Phosphor in Verkehrsflachenabflissen vornehmlich partikulér vorliegt, kann ein gro-
Rer Anteil des Phosphors zusammen mit den Feststoffen in einer Sedimentations- oder
Filterstufe entfernt werden. Bei der Elimination der geldsten P-Anteile sind aufgrund der

geringen Konzentration Gberwiegend Sorptionsvorgange malf3geblich [Rustige und Plat-
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zer, 2001]. Um einen mdoglichst hohen P-Rickhalt zu erreichen, galt es zunachst ein
geeignetes Material zu finden.

Anhand von Schittelversuchen im Labor wurden die Filtermaterialien Eisenhydroxid,
Aktivkohle, Calciumsilikat und Sand als Referenzmaterial getestet. Calciumsilikat (Ca-

Si) stellte sich als das leistungsfahigste Material heraus.

Da auch geloste Schwermetalle zuriickgehalten werden sollen, wurden die Materialien
CasSi (fur den P-Rickhalt) und Zeolith (fur den Schwermetallriickhalt) getrennt und ge-
meinsam auf ihre Rickhaltefahigkeit im Schittelversuch unter Variation der Kontaktzeit
getestet. Da sich die Kontaktzeit in der Realitat abhangig von der Regenintensitat im
Bereich von wenigen Minuten einstellt, ist die Kenntnis Uber den Ruckhalt innerhalb
dieser Zeitspanne wesentlich. Es zeigte sich, dass Zeolith nicht am Phosphorrick-
halt (vgl. Abb. 7), CaSi jedoch — in geringerem Mal} als Zeolith — deutlich am
Schwermetallriickhalt beteiligt ist (vgl. Abb. 8). Der Ruckhalt von Schwermetallen an
Zeolith (Abb. 8) ist dabei bereits innerhalb von 5 min nahezu vollstéandig, zu 100 % bei
Kupfer und zu 80 % bei Zink. CaSi mit hoheren Anteilen am Grobkorn ist in der Lage
innerhalb von 5 min 50 % des geldsten Phosphors zurlickzuhalten, feinkérniges CaSi (<

2 mm Korngrof3e) hielt 75 % des geldsten Phosphors zuriick (Abb. 7).
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Abb. 7: Ergebnis Schuittelversuche zum Phosphor-Rickhalt an Calciumsilikat- bzw.
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Abb. 8: Ergebnis Schuttelversuche zum Schwermetallriickhalt (Kupfer, Zink) an Calci-

umsilikat- bzw. Zeolithmaterialien

AnschlieRend wurden Saulenversuche unter realitditsnaheren Bedingungen durchge-
fuhrt. Der Aufbau der Laborsaulenversuche ist in Abb. 9 dargestellt. Dabei wurden
Durchflisse (3,0 bis 30 l/(s-ha)) analog zur in-situ-Situation der realisierte Anlage getes-
tet. Die Stoffkonzentrationen (1 mg/l Pge, 1 mg/l Zn, 0,5 mg/l Cu) lagen etwas Uber den
Gehalten, die in der Realitdt gemessen wurden. Es wurde sowohl ein neues Filtermate-
rial getestet sowie eine Saule untersucht, die zuvor mit einer Jahresfracht an geléstem

Phosphor sowie Schwermetallen belastet wurde.

In Abb. 10 sind die Ergebnisse der Versuche auf den Phosphorriickhalt eines neuen
Filtermaterials und in Abb. 11 nach einer Vorbelastung durch eine Jahresfracht darge-
stellt. Die Rickhalteleistung des neuen Filtermaterials betrug je nach Versuchsdesign
und Beschickungsintensitat 10 % bis 95 % (siehe Abb. 10). Grundsatzlich weist die Fil-
tersdule mit 100 % CaSi den héchsten P-Rickhalt auf (blaue Séule). Wenn Zeolith-
Anteile (notwendig fur den Schwermetallriickhalt) zugemischt werden, gehen die Reini-
gungsleistungen von Phosphor zurtick (rote Saule). Bei einer Verwendung von CaSi mit
kleineren Korngréf3en (< 2 mm) kénnen diese wieder gesteigert werden (grine Saule).
Die Zumischung von Eisen in die Saule erbrachte keine Verbesserung bezuglich des P-
Ruckhalts (nicht dargestellt).

11
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Abb. 9: Schema der Saulenversuche

100 H CaSi, nur P =
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Zulauf: ca. 1 mg/I P, 0,5mg/lI Cu, 1 mg/l Zn
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Beschickungsintensitat

Abb. 10 Phosphorrickhalt in unterschiedlichen Filtersaulen ohne Vorbelastung; SM:

Schwermetalle
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Abb. 11: Phosphorriickhalt in unterschiedlichen Filtersaulen mit Vorbelastung; SM:

Schwermetalle; *) 5-wdchige Wartezeit nach Aufbringung der Vorbelastung

Bei allen verwendeten Filtermaterialien zeigte sich, dass der Ruckhalt deutlich abhan-
gig von der Filtergeschwindigkeit ist.

Der P-Ruckhalt nach Aufbringen einer Jahresfracht als Vorbelastung ging bei héheren
Zulaufbeschickungen bis in den negativen Bereich zuriick (Abb. 11). Eine Ursache
hierfir konnten die Versuchsbedingungen im Labor sein. Die Jahresfracht wird sehr
konzentriert innerhalb von etwa zwei Tagen aufgebracht. Der Ruckhalt konnte gestei-
gert werden, wenn langere Wartezeiten eingehalten wurden. So stieg der P-Rickhalt in
der Saule, die zu 2/3 mit feinem CaSi und zu 1/3 mit Zeolith gefillt war, auf ca. 80 % bis
20 % an, nachdem eine Wartezeit von etwa finf Wochen nach Aufbringung der Vorbe-
lastung eingehalten wurde (lila Saule in Abb. 11). Weitere (hier nicht dargestellte) Ver-
suche wurden durchgefuhrt, um den Einfluss der Wartezeit zu prazisieren. Es zeigte
sich, dass eine Wartezeit von mindestens drei Wochen nach Aufbringen der Jah-
resfracht gunstig ist, um ein Auswaschen von geléstem Phosphor aus der Vorbelas-

tung zu minimieren.

Eine weitere Beobachtung war, dass das gleichzeitige Vorhandensein von Schwer-
metallen (evtl. auch weiterer lonen) den dauerhaften Rickhalt von geléstem Phos-

phor positiv beeinflusst. Der Rickhalt an Phosphor bei hohen Filtergeschwindigkeiten

13



5. Agua Urbanica und 90. Siedlungswasserwirtschaftliches Kolloquium

war am geringsten in der S&ule, in der nur CaSi eingebracht war und nur mit Phosphor

getestet wurde.

Der hier nicht dargestellte Schwermetallriickhalt war in allen Versuchen sehr gut (je
nach Filtergeschwindigkeit 87 % bis 98 % fur Zink und 76 % bis 99 % fur Kupfer).

Weitere Saulenversuche mit realitatsndherem Beschickungswasser sollen noch durch-
gefuhrt werden. Bei diesem Versuchskonzept sollen Dachabflisse als Basismatrix die-
nen, denen lonen in realistischen Grél3enordnungen hinzudosiert werden. Diese Versu-
che laufen und sind noch nicht ausgewertet. Des Weiteren sind Versuche zum Aus-

wascheffekt durch das Einbringen von Auftausalzen geplant.

4 Fazit und Ausblick

Die Entwicklung eines Filtermaterials mittels Schittel- und S&ulenversuchen im Labor
zum Ruickhalt von organischen Spurenstoffen (u. a. PAK, MTBE und ETBE) und
Schwermetallen ergab eine Kombination aus je 1/3 Aktivkohle, Braunkohlekoks und
Aluminiumoxid (siehe Kapitel 2). Diese optimierte Filtermaterialkombination wurde in
zwei grol3technische Anlagen eingebaut und wird derzeit an zwei Standorten in Nord-
rhein-Westfalen vom Lehrstuhl fur Siedlungswasserwirtschaft und Umwelttechnik der
Ruhr-Universitdt Bochum in Kooperation mit der Fa. Dr. Pecher AG und dem Lehrstuhl
fur Siedlungswasserwirtschaft der TU Miinchen untersucht. Ziel dieser Untersuchungen
ist es, die Funktionsweise der Behandlungsanlage im Kurz- sowie im Langzeitverhalten
(Betriebsstabilitat, Kontroll- und Wartungsintervalle sowie Schadstoffriickhalt und Re-
mobilisierung) wissenschaftlich zu dokumentieren. Erste Ergebnisse liegen bereits vor
[Vesting et al., 2015].

Im dritten Kapitel wurden erste Ergebnisse der Laborversuche zum Rickhalt von gelos-
tem Phosphor unter verschiedenen Betriebsbedingungen dargestellt. Die an der Frank-
furt UAS durchgefiihrten Versuche lieferten ebenfalls Erkenntnisse zur Auswahl des
Filtermaterials. Das Gemisch aus 2/3 CaSi und 1/3 Zeolith zeigte gute Ruckhalteleis-
tungen an Phosphor sowie der Elemente Kupfer und Zink. Eine Eisenzudosierung
brachte keine Verbesserung des P-Ruckhalts. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wur-
de der grof3technische Filter gefertigt und in die in-situ-Anlage eingebaut. Des Weiteren
wurde in den Laborversuchen die Bedeutung von Beschickungspausen untersucht.
Diese Ergebnisse liefern wichtige Hinweise fir den Phosphorriickhalt der Grof3technik

in Bezug auf hydraulische Belastungen der Abflussereignisse. In einer zweiten Pro-
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jektphase wird die grof3technische Anlage an der A 485 ca. ein Jahr lang mit einem um-
fassenden Messprogramm untersucht.
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